MASSIVELINE Su Bazli Parke Dolgu Vernigi

TANIM: Akrilik emdilsiyon esasli, su bazli, parke dolgu vernigidir.

OZELLIKLERI: Ahsabin ve parkenin birlesme yerlerini doldurarak, iizerine uygulanacak son kat vernigin
emilimini engelleyerek sarfiyatini azaltir. Ahsabin dodal rengini bozmaz. Dolgu giici yiliksek, zimparasi
mikemmel, uygulamasi kolaydir.

UYGULAMA ALANI: Her tiirli ahsap parke, ahsap merdiven ve lambri ylizeylerde kullanilir.

UYGULAMA SEKLI:
Yiizey Hazirlama:

e Yeni vyiizeyler, yag, kir ve talas tozlarindan temizlenmelidir. Eski ahsap, parke yiizeylerde,

zimparalama yapilmali ve zimparalama isleminden sonra yiizey temizlenmelidir.
Boyama:

e Kullanima hazirdir, gerektiginde su ile inceltilebilir.

o Genellikle tek kat uygulama yeterlidir, ylizeyin durumuna goére 2 kat uygulanabilir. Firca veya rulo ile
uygulamada, tek kattan fazla uygulanacak ise, katlar arasinda 2 saat beklenmelidir. Piskiirtme
tabancas! ile yapilan uygulamada, Griin %5-10 su ile inceltiimeli ve iyice kanstirildiktan sonra
uygulama yapilmalidir. Uygulama, yiizeyin cinsine bagli olarak iki-lic capraz kat halinde yapilir.

¢ Son kat uygulamadan 24 saat sonra ylizeye zimpara islemi yapilir ve vernik uygulamasina gegilir.

BOYANABILEN ALAN: Tek katta 1 L ile 14-20 m? alan kaplanabilir.

GUVENLIK UYARISI:
S2 Cocuklarin ulasabilecedi yerlerden uzak tutunuz.
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Yizeyi Zimpara  Kullanima Hazir Kangtiriniz  Emici Sistemli Firga ile Rulo ile Katlar arasi 5°-35°C 0°C
temizleyiniz yapiniz tabanca ile uygulayiniz uygulayiniz 2 saat Uygulama Donmaktan

uygulayiniz Sicakhg koruyunuz.

* LZ/'dn performansindan, en iyi sonucu elde etmek igin, Iitfen kullanim bilgilerine tam olarak uyunuz.
Urdin ve uygulama sistemi ile ilgili daha detayll bilgi icin 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz.
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* 2,5Lile 35-50 m? ylizey boyanir.
** 10 L ile 140 - 200 m? yuzey boyanir.



VINYET
SU BAZLI

Bu Urdn,

TS EN ISO 9001:2008
TS EN ISO 14001:2004
TS18001:2008

TS ISO 10002:2006
TS ISO 50001:2011

Standartlarina uygun oldugu belgelendirilmis Dyo tesislerinde Uretilmistir.



